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Zahteve za dosego ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju
Izvajalec mora dela navedena v tehnični specifikaciji oziroma tehničnem poročilu načrta arhitekture PZI izvesti tako, da bo pri izvedbi del upošteval naročnikove pogoje vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, v nadaljnjem besedilu: Uredba). 
Ponudnik v ponudbi (ponudbeni dokumentaciji) za izpolnjevanje zahtev iz Uredbe priloži podpisan in izpolnjen obrazec Izjava za ponudnika. 
Gre za vzdrževalna dela, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.

Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago ali gradnja.
Naročnik bo predmetno javno naročilo, oddal tako, da se izpolni cilj, glede deleža recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %.
Zahteve naročnika so:
1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebuje žveplov heksafluorid (SF6);

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednost več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči   prekrivanja 98% motnostjo in 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 363, SIST EN 13986.

2. Emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

3. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

4. Stenske mavčno-kartonske plošče

Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti: 

· 100-odstotno reciklirani les/papir ali 

· papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz zakonito posekanih gozdov.1
 
Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče,5 kar se izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za razžvepljevanje dimnih plinov (RDP). 

Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov, pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo:
CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0. 

Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0. 

Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot: 

· rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); 

· mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
·  strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362), 
· akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300),
·  kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412). 

Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: 
· rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); 

· mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341); 
· strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362);
· akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);
·  kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412). 

Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na način, ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi. 

Izvajalec mora zagotoviti informacije o prekrivnih materialih za stenske plošče, kot so vrste barve, ki ne bodo ovirale recikliranja mavčnih plošč ali njihove druge uporabe ob koncu življenjske dobe. Zato naročniku posreduje potrdilo – ob primopredaji objekta v uporabo, da ima blago oziroma material, iz katerega je izdelek izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena. 

� Zakonit izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken se lahko dokaže z veljavnim sistemom sledenja v proizvodni verigi. Te prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja EMAS. Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa/lesnih vlaken, certificiranih po standardu FSC ali PEFC, ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les/lesna vlakna izhajajo iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi dovoljenje FLEGT. Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES ali druga enakovredna in preverljiva sredstva, kot je uporaba sistema »skrbnega pregleda2. Za necertificiran neobdelan material izvajalec navede tip (vrsto), količino in izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken skupaj z izjavo o njihovi zakonitosti. Tako lahko gradbenemu lesu oziroma lesnim vlaknom sledijo po celotni proizvodni verigi od gozda do izdelka.  
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